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서론

레진시멘트는중합과정에서체적의수축을불가피하게수

반하며이러한체적의수축은보철물과치질의경계면에서스

트레스를 유발한다. 레진 시멘트의 중합 수축량은 변환 정도

(Degree of conversion)와관련이있으며, 변환정도의직접적인정

보로사용할수있다는보고가있다.1-3 그러나이러한중합수축

량과 변환 정도와의 상관 관계는 선형 비례관계라고 할 수는

없다.4 불충분한 변환 정도는 수복물 변연에 박테리아 성장을

유발하며,5 잔존단량체(monomer)는레진시멘트의물리적특성

을감소시킨다.6

성공적인보철물은접착제의효율성과 접한관계가있다.

즉시 광중합과 지연 광중합이 이원 중합 레진시멘트의 중합 수축량에 미치는 향
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Purpose: This study was designed to compare the amount of polymerization shrinkage of dual-cure resin cements according to different polymerization modes and to
determine the effect of light activation on the degree of polymerization. Materials and methods: Four kinds of dual-cure resin cements were investigated: Smartcem 2, Panavia
F 2.0, Clearfil SA Luting and Zirconite. Each material was tested in three different polymerization modes: self-polymerization only, immediate light polymerization and 5
minutes-delayed light polymerization. The time-dependent polymerization shrinkage-strain was evaluated for 30 minutes by Bonded-disk method at 37℃. Five recordings of
each material with three different modes were taken. Data were analyzed using one-way ANOVA and multiple comparison Scheffe′test (α=.05). Results: All materials, except
Panavia F 2.0, exhibited the highest polymerization shrinkage-strain through delayed light-activated polymerization. No significant difference between light activation modes
was found with Panavia F 2.0. All materials exhibited more than 90% of polymerization rate in the immediate or delayed light activated group within 10 minutes.
Conclusion: As a clinical implication of this study, the application of delayed light activation mode to dual-cure resin cements is advantageous in terms of degree of polymerization.
(J Korean Acad Prosthodont 2014;52:195-201)
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레진 시멘트는 중합 과정에 따라 자가 중합형, 광중합형, 이원

중합형으로분류할수있으며, 이원중합형레진시멘트는자

가 중합형과 광중합형 레진 시멘트의 성분을 결합시켜, 광 조

사가 미치지 못하는 수복 부위에 적절한 중합을 유도하며 자

가 중합형 레진 시멘트보다 짧은 중합 시간을 갖는다. 이러한

장점으로 이원 중합형 레진 시멘트는 간접 보철물 이나 포스

트등에널리사용되고있다.7 자가중합형레진시멘트와이원

중합형 레진 시멘트가 간접 레진 수복물의 상아질 접착에 있

어서 광중합형 레진 시멘트와 유사한 미세 인장 결합 강도를

보 으며, 레진 시멘트의 결합 강도는 중합 방법 보다는 수복

물의재료와 접한관련이있다는보고가있다.8

이원중합형레진시멘트의중합방식에따른접착제의특성

에관한연구가진행되어왔다. 이원중합형레진시멘트를자

가 중합 반응만으로 중합 시킨 경우보다 광 조사한 경우 상아

질에 한접착력이향상되었다는보고가있다.9 이원중합형

레진 시멘트의 자가 중합 과정과 광 중합 과정의 상호 관계에

관한여러연구가있다. 지연광중합이즉시광중합에비해더

높은변환정도를보이며,10 더낮은보철물의미세누출을보인

다11는보고가있다. 이와는반 로이원중합형레진시멘트의

중합효율은광조사에너지량과관련이있으며, 높은광조사

에너지량 하에서는 즉시 광중합 방법이 더 높은 변환 정도를

보 다는보고가있다.12 그러나, 현재사용되고있는이원중합

형 레진 시멘트의 중합 조건에 따른 중합 수축량에 관한 연구

는 부족하다. 따라서 본 연구에서는 이원 중합형 레진 시멘트

의세가지서로다른중합방법즉, 자가중합, 즉시광중합, 지

연 광중합에 따른 중합 수축량을 비교하고 광조사가 중합 수

축량에미치는 향에관하여알아보고자하 다. 

재료 및 방법

본 연구에서는 현재 널리 사용되고 있는 네 가지 종류의 이

원중합형레진시멘트가사용되었다(Table 1). 각각의시멘트는

제조사의 지시에 따라 혼합하 다; Panavia F 2.0과 Clearfil SA
Luting은 mixing pad와 스파튤라를 사용하여 혼합하 고,
Smartcem 2와Zirconite는dispenser tip을사용하여혼합하 다. 

Bonded-disk method를사용하여각각의레진시멘트의시간에

따른 중합 수축률을 측정하 다.13 이 장치는 민감도 0.1 μm 이
상의 Linear Variable Displacement Transformer (LVDT, GT2000,
RDT Electronics Ltd, Wolverhampton, UK)를고정할수있는알루미

늄스탠드와수평테이블로구성되었으며, brass anvil이수평테

이블의 아래에 위치한다. 제조사의 지시에 따라 재료를 혼합

한후각시편을황동링(내면직경16 mm, 두께1 mm)의중앙에

부착된유리판에위치시킨다. 링의상부와시편은25 mm ×25
mm × 0.1 mm 크기의변위가능한현미경용커버 라스로눌

러서원판형태의시편(직경 7 - 9 mm, 두께 1 mm)을제작하

다.14

시편이 중합 수축하는 동안 커버 라스는 변위된다. 커버

라스의중앙에 LVDT를수직정렬시키고이러한변위를측

정한다. 시편을혼합하고난후 30분동안의중합수축률의변

화를LVDT에의해전압단위로측정했다측정된데이터는 sig-

Table 1. Dual-cure resin cements investigated in this study 
Material LOT No. Manufacturer Composition

Smartcem 2 091010 (medium) DENTSPLY, Caulk, Urethane dimethacrylate, Di- and Tri- methacrylate resins, 
090730 (light) Germany Phosphoric acid modified acylate resin, Barium boron fluoroaluminosilicate glass,

Organic peroxide initiator, Camphorquinone photoinitiator,
Phosphene oxide photoinitiator, Accelerators, Butylated hydroxyl tolune,
UV stabilizer, Titanium dioxide, Iron oxide, 
Hydrophobic amorphous silicon dioxide

Panavia F 2.0 00415A (A paste) Kuraray medical inc., 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate, 
00073B (B paste) Japan Hydrophobic aromatic dimethacrylate, Hydrophobic aliphatic dimethacrylate, 

Hydrophilic aliphatic dimethacrylate, Silanated silica filler,
Silanated colloidal silica, dl-Camphorquinone, Catalysts, Initiators, Others

Clearfil SA Luting 00143B Kuraray medical inc., Bis-GMA, Triethylenglycodimethacrylate (TEGDMA),
Japan 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate,

Hydrophobic aromatic dimethacrylate, Hydrophobic aliphatic dimethacrylate,
Silanated barium glass filler, Silanated colloidal silica,
Surface treated sodium fluoride, dl-Camphorquinone, Benzol peroxide,
Initiator, Accelerators, Pigments

Zirconite 4157HQBARCZ BJM Lab. Ltd., Bis-GMA, Urethandimethacrylate Oligomer, 
Israel Triethylenglycodimethacrylate (TEGDMA),

Methacrylated phosphoric acid esters, 4-Methacryloxyethyltrimellitic acid,
[3-(Methacryloyloxy)propyl]trimethoxysilane, Photoinitiator, Co-initiator,
Benzoyl Peroxide, Barium aluminoborosilicate glass, Fumed Silica
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nal conditioning unit (Type E307-3, RDP, Electronics, Wolverhampton,
UK)로전송되었으며Picolog software (Version 5.03.2, Pico Technology
Ltd., St. Neots, Cambridgshire, UK)로기록하 다. 선수축량과커버

라스의변위로얻어진시편의두께차이는Fig.P software (The
Scientific Fig.Processor, Version2.98, Fig.P Software Corporation,
Durham, NC, USA)에의해변위/전압(3.4 ×10-6 mm/mV)의비로얻

어진다. 선수축량(ΔL)을처음두께(L0 = 1 mm)로나누고다시

100을곱하여시간에 한수축률(%)을구하 다. 고압의전기

저항을가진brass anvil을가열하여측정기구의온도를구강내

와유사하게37℃로유지하 다.15

각레진시멘트를 3가지중합방법에따라 5개의시편을제작

하 다. 자가 중합의 경우 모든 광선 노출을 제한하고 화학적

으로만 중합하기 위해 두꺼운 종이 박스를 만들어 모든 장치

를 감쌌다. 즉시 광중합과 지연 광중합의 경우, halogen curing
unit (EliparTM 2500, 3M ESPE Dental Products, Germany, 430 mW/cm2)

이사용되었다. 각시편은혼합완료직후, 혹은 5분후에 40초
간광조사되었다. 1, 2, 5, 10, 20, 30분후의각재료의중합수축률

을구하 다. 
통계분석은SPSS (Version 12.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 프

로그램을 이용하 으며, 일원분산분석과 다중 분석을 위한

Scheffe′test를사용하 고, 유의수준은0.05으로하 다.

결과

세가지중합방법에따른각레진시멘트의중합수축률곡

선은Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4와같다. 중합수축률평균값(%)과
표준편차는Table 2에나타내었다.

시간에따른중합수축률곡선을보면레진시멘트를혼합한

때부터 30분까지 중합 수축률이 계속 증가하는 것을 알 수 있

다. 모든재료에서자가중합반응시중합수축이서서히증가

Fig. 3. Representative polymerization shrinkage-strain kinetic curves of Clearfil
SA Luting for each curing mode.
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Fig. 4. Representative polymerization shrinkage-strain kinetic curves of Zirconite
for each curing mode.
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Fig. 1. Representative polymerization shrinkage-strain kinetic curves of Smartcem
2 for each curing mode. 
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Fig. 2. Representative polymerization shrinkage-strain kinetic curves of Panavia
F 2.0 for each curing mode.
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함을 보여주는 반면, 즉시 광중합의 경우, 중합 수축이 급격히

증가하 다. 지연 광중합 시에는 중합 수축이 상 적으로 늦

게 시작되었으며, 초기에는 자가 중합 곡선을 따르다가 광조

사이후눈에띄는증가를보 다.
30분경과후, Zirconite가세가지중합방법에서모두다른시

멘트에비해높은중합수축률을보 고(5.28%, 4.87%, 5.39%; 자
가중합, 즉시광중합, 지연광중합), Panavia F 2.0 이가장낮은중

합수축률을보 다(3.13%, 2.95%, 3.07%; 자가중합, 즉시광중합,
지연광중합). Smartcem 2은4.52%, 4.47%, 5.24%의중합수축률을

보 고, Clearfil SA Luting은3.44%, 3.69%, 4.00%의중합수축률을

보 다(Fig. 5).
같은중합방법에있어서각각의레진시멘트의중합수축률

은 부분의 경우 유의한 차이를 보 으나, Panavia F 2.0과
Clearfil SA Luting간의자가중합에서의중합수축률의차이는유

의한 수준은 아니었다. 또한, Smartcem 2와 Zirconite간의 지연

광중합에서의중합수축률의차이는유의한수준은아니었다.
Smartcem 2와Clearfil SA Luting은지연광중합에서다른중합

방법에비해높은중합수축률을보 고, Zirconite의경우지연

광중합에서 즉시 광중합에 비해 높은 중합 수축률을 보 다.
반면, Panavia F 2.0에서는중합방법간의중합수축률의유의한

차이가없었다.
Table 3은30분경과후수축률에 한초기10분경과후수축

률의비(%)를보여주고있으며, 초기 10분동안의중합정도를

알수있다. 자가중합방법의경우, Smartcem 2와 Zirconite에서

Table 2. Means and standard deviations in parenthesis of the polymerization shrinkage-strain of dual-cure resin cements investigated

Material Mode
Time at measurement (minutes)

1 2 3 5 10 20 30
Smartcem 2 Self 2.18 (0.15) 3.05 (0.08) 3.40 (0.10) 3.76 (0.13) 4.11 (0.16) 4.39 (0.21) 4.52(0.24)

Immediate 3.67 (0.15) 3.87 (0.15) 3.97 (0.16) 4.09 (0.15) 4.25 (0.15) 4.40 (0.15) 4.47 (0.15)
Delayed 2.82 (0.09) 3.54 (0.08) 3.87 (0.08) 4.21 (0.09) 4.98 (0.16) 5.17 (0.16) 5.24 (0.16)

Panavia F 2.0 Self 0.07 (0.04) 0.40 (0.10) 1.07 (0.16) 1.93 (0.19) 2.61 (0.15) 2.98 (0.13) 3.13 (0.12)
Immediate 2.46 (0.10) 2.58 (0.10) 2.64 (0.10) 2.71 (0.11) 2.81 (0.11) 2.90 (0.13) 2.95 (0.14)
Delayed 0.55 (0.24) 1.28 (0.23) 1.69 (0.20) 2.32 (0.27) 2.91 (0.10) 3.02 (0.11) 3.07 (0.11)

Clearfil SA Luting Self 0.84 (0.10) 1.77 (0.09) 2.19 (0.08) 2.59 (0.06) 3.00 (0.06) 3.30 (0.10) 3.44 (0.12)
Immediate 3.00 (0.10) 3.18 (0.09) 3.26 (0.09) 3.35 (0.09) 3.49 (0.08) 3.61 (0.08) 3.69 (0.08)
Delayed 1.18 (0.22) 1.93 (0.15) 2.34 (0.12) 2.80 (0.07) 3.75 (0.20) 3.92 (0.21) 4.00 (0.22)

Zirconite Self 2.58 (0.46) 4.12 (0.23) 4.52 (0.22) 4.82 (0.21) 5.06 (0.20) 5.21 (0.18) 5.28(0.19)
Immediate 4.43 (0.14) 4.53 (0.14) 4.59 (0.13) 4.66 (0.13) 4.74 (0.12) 4.83 (0.12) 4.87 (0.11)
Delayed 3.60 (0.17) 4.29 (0.06) 4.56 (0.05) 4.85 (0.09) 5.23 (0.08) 5.34 (0.09) 5.39 (0.09)

Fig. 5. Polymerization shrinkage-strain of dual-cure resin cements investigated for different curing mode at 30 minutes. The values with the same superscript letter are not
significantly different from each other based on multiple comparison Scheffe′test (P>.05).
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90% 이상의비율을보여주고있으나(각각90.7%, 95.8%), Panavia
F 2.0와Clearfil SA Luting에서는90% 미만의비율을보여주고있

다(각각83.3%, 87.2%). 즉시혹은지연광중합에서모든시멘트

는90% 이상의비율을보 다(94.6 - 97.4%).

고찰

본연구에서는이원중합레진시멘트의중합방법을다르게

하여, 시간에 따른 중합 수축률을 측정하 다. 본 연구의 결과

에따르면빛활성화의효과는재료에따라, 그리고광선조사

시기에따라달라질수있다. Panavia F 2.0을제외한세가지이

원 중합 레진 시멘트에서 자가 중합보다 지연 광중합의 경우

에서더많은중합정도를보 으며, Zirconite에서는자가중합

과 지연 광중합 간의 통계적 유의성은 없었다. 이러한 결과는

이원 중합 레진 시멘트에 있어서 광조사 없이 자가 중합 반응

만을 한 경우 낮은 변환 정도를 보 다는 이전의 연구 결과16,17

와일치한다고볼수있다. 반응하지않고남은단량체는수분

흡수, 중합체기질(matrix)의연화, 강도의감소등을유발하며,18

술후과민증, 미세누출, 이차우식증, 변색등과관련이있다.19,20

따라서 적절한 광조사 시기가 고려된 이원 중합 레진 시멘트

의충분한중합이임상적용에있어서중요하다고할수있다. 
본 연구 결과에 따르면 광조사 시기는 레진 시멘트의 중합

정도에 향을 미쳤다. 이러한 결과는 이원 중합 레진 시멘트

의 지연 광중합이 물리적 특성을 높이는데 도움을 준다는 이

전의보고10-12와일치한다고할수있다. 즉시광조사를시행하

는경우, 교차결합중합체의연결고리가형성되고점도가높

아져서 반응하지 않은 단량체와 중합 반응 촉진제가 형성된

네트워크에갇히게되어결과적으로자가중합반응이방해를

받는다.12 이원결합레진시멘트의지연광중합은높은변환정

도를 보이며, 형성된 중합체 네트워크의 방해 없이 자가 중합

에의한초기변환(conversion)을허용하며, 광조사하에서남은

광활성 요소들이 추가적인 반응에 참여할 수 있도록 한다. 따
라서지연광중합은중합정도를높인다. 

본연구에서각재료간의중합수축률의유의한차이를보

다. Zirconite가가장높은수치를보 으며, Panavia F 2.0이가장낮

은수치를보 다. 그러나이러한차이가곧중합정도의차이

를나타낸다고는할수없으며, 구성성분과충전제등과같은

재료 자체의 성질이 함께 고려되어야 한다.21 그러므로 재료간

의중합수축률을비교하는것은의미가없으며, 같은재료내

에서의중합방법에따른수축률비교는그의미가있다할수

있다. 
Panavia F 2.0는세가지서로다른중합방법에있어서중합수

축률의 유의한 차이를 보이지 않았으며, 이러한 결과를 토

로하여, 금관과같이광조사의접근이어려운경우Panavia F 2.0
의사용이추천될수있다. 

10분경과후중합은중합효율을평가하기위해중요한의미

를갖는다. Arrais 등은간접수복물의교합조절, 연마, 표면처리

와같이스트레스를유발시킬수있는술식은합착 10분후에

시행하여야한다고주장하 다.22 이는접착 10분경과시에기

계적인 특성을 향상시킬 수 있는 변환 정도가 높은 수준에 도

달하기때문이다. Rueggeberg와Caaughman은단량체의변환은24
시간동안일어나지만, 특히첫10분내에90%의변환이일어난

다고 하 다.23 본 연구에서도 이와 유사한 결과를 얻었다. 네
종류의이원중합레진접착제모두즉시혹은지연광중합방

법모두에에서첫10분경과시에90% 이상의중합을보 다. 
본연구의결과에따르면Smartcem 2와Zirconite는자가중합에

서보다 즉시 광중합에서 더 낮은 중합 수축률을 보 다. 이는

앞서 언급했던 즉시 광조사에 의해 초기 자가 중합 반응이 방

해를 받는다는 주장을 뒷받침 한다. Clearfil SA Luting은 지연

광중합, 즉시 광중합, 자가 중합의 순으로 중합 수축률을 보

다. 이는아마도Clearfil SA Luting의구성성분중자가중합에관

여하는성분이적기때문일것이다.
본연구에서Smartcem 2와Zirconite가즉시광중합에서자가중

합보다더낮은최종(30분) 중합수축률을보 지만(Fig. 5), 초기

10분 경과 시에서는 즉시 광중합에서 자가 중합보다 더 높은

중합 수축률을 보 다(Table 3). 이는 즉시 광중합의 낮은 최종

중합 수축률에도 불구하고, 이원 중합 레진 시멘트는 자가 중

합으로만반응하는경우보다광조사를하는경우가중합효율

측면에서잇점을가지고있다고볼수있다.
높은중합율은치과용중합재료의이상적인요구조건이며,

이는 기계적인 특성 및 임상적인 성공과도 연관 되어진다. 본
연구에서는 이원 중합 레진 시멘트의 지연 광중합의 효과를

밝히기 위함에 초점을 맞추었으나, 적절한 중합을 위해 어느

정도의 시간을 지연 시켜야 하느냐에 관한 기존의 정보는 부

족하 다. 추후이원중합레진시멘트의지연중합의임상적

용에있어좀더명확한지연시간에관한연구가필요할것으

로생각된다. 

Table 3. Ratio of polymerization (%) at 10 minutes to 30 minutes
Material Polymerizing mode 10 min/30 min × 100 (%)
Smartcem 2 Self 90.9

Immediate 95.2
delayed 95.1

Panavia F 2.0 Self 83.3
Immediate 95.2
delayed 94.8

Clearfil SA Luting Self 87.2
Immediate 94.6
delayed 93.8

Zirconite Self 95.8
Immediate 97.3
delayed 97.0
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결론

이원중합레진시멘트의광중합반응은광조사없이자가중

합으로만반응시키는경우보다더높은중합효율을보 다. 즉
시광중합은자가중합반응에방해요소로작용할수있으며,
지연광중합이좀더효율적인중합방법이라고할수있다.
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목적: 본연구에서는세가지중합방법에따른이원중합레진시멘트의중합수축률을비교하고광조사가중합정도에미치는 향에관하여알아

보고자하 다.
재료 및 방법: 네가지종류의이원중합형레진시멘트(Smartcem 2, Panavia F 2.0, Clearfil SA Luting, Zirconite)가사용되었다. 각재료당세가지서로다

른중합방법(자가중합, 즉시광중합, 5분지연광중합)으로중합하 으며, 각방법당 5개의시편을사용하 다. Bonded disk method를사용하여 37℃
에서 30분간, 시간에따른중합수축률을측정하 다. 측정값은일원분산분석과다중분석을위한 Scheffe′test를사용하 고, 유의수준은 0.05으로하

다.
결과:Panavia F 2.0를제외한나머지세종류의이원중합레진시멘트들은지연광중합반응에서가장높은중합수축률을보 다. Panavia F 2.0의중

합 수축률은 중합 방법간에 통계학적 유의성이 없었다. 중합이 개시된 초기 10분 내에 즉시 혹은 지연 광중합에서 모든 시멘트는 90% 이상의 중합

수축을보 다.
결론:이원중합레진시멘트의지연광중합이중합효율을높인다. ( 한치과보철학회지 2014;52:195-201)
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